
  

Estrichverlegung

Estrich ist als gleichmäßiger Untergrund für Fußbodenbeläge nötig. Durch den Estrich wird der Druck
gleichmäßig auf die darunter liegende Dämmung verteilt.

 

  

Zementestrich

Beim Zementestrich handelt es sich um eine spezielle Betonmischung. Die Mischung und Körnung wurden
jedoch beim Zementestrich speziel auf die Verwendung als Untergrund für Bodenbeläge opimiert.

  

Trockenestrich

Trockenestriche kommen zum Einsatz, wenn es gilt die Belastung durch Wasser zu vermeiden, z.B. bei der
Altbausanierung. Verwendung finden verschiedene Holz- und Faserplatten. Unebene Untergründe müssen
vorher eingeebnet werden.
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